Gebraucherinformation fiir Kiichenkaufer

n Tipps zur Nutzung

Uberpriifen Sie regelmiBig den Kondenswasserablauf in
lhrem Kiihlschrank, damit keine Verstopfung stattfindet,
und damit iiberlaufendes Kondenswasser das Mabel nicht
beschadigen kann.

Schneiden Sie nicht direkt auf der
Arbeitsplatte, sondern verwenden
Sie ein Schneidbrett.

Steingutgeschirr hat an der Unterseite einen
unglasierten Rand. Beim Schieben iiber die
Arbeitsplatte konnen deshalb Kratzer
entstehen.
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Gebraucherinformation fiir Kiichenkaufer

Pflegetipps

In erster Linie sind die Produktinformationen und die Pflegeanleitungen der jeweiligen Hersteller zu beachten!
Diese kénnen aufgrund besonderer Materialeigenschaften von unseren nachfolgenden Tipps abweichen.

Die regelmaBige Pflege Ihrer Einbaukiiche bedeutet Werterhaltung und verlangert die Lebensdauer erheblich.
Zudem halten Sie Ihre Kiiche in hygienisch einwandfreien Zustand.

e \erwenden Sie grundsatzlich nur milde und wasserl6sliche Haushaltsreiniger (z.B. Neu
tralseife), die in ihrer Produktinformation ausdricklich fiir Kiichenmdbel vorgesehen sind.

e \lerwenden Sie am besten ein weiches, nichtfusselndes Tuch oder ein Leder. Verwenden
Sie Microfasertiicher nur dann, wenn Sie vom Hersteller ihrer Kiiche freigegeben wurden.
Achten Sie darauf, nur véllig saubere Tlcher oder Lappen einzusetzen.

e Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie mdglich. Frische Flecken lassen sich
wesentlich leichter und meistens auch vollstandig entfernen.

® Nach der Reinigung alle Teile griindlich Trockenreiben.

Verwenden Sie auf keinen Fall Losemittel,
Scheuerpulver, Stahlwolle oder Topfkrat-
zer, denn sie zerstoren die Oberflache so
stark, dass eine Aufarbeitung nicht mehr
maglich ist.

Benutzen Sie niemals einen
Dampfreiniger oder einen
Wasserschlauch.
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Pflegetipps

Holz lackiert

Lackierte Holzoberflachen werden mit wenig warmem Wasser und einem milden Haushaltsreiniger mittels nebelfeuchtem
Tuch gereinigt. Danach die Oberflichen in Strukturrichtung sorgféltig trocknen.

Fiir besonders hartnéckige Flecken kann der Haushaltsreiniger unverdiinnt oder auch ein Glasreiniger verwendet werden.
Priifen Sie sicherheitshalber an einer unauffalligen Stelle, ob der Glasreiniger die Oberflache angreift.

Mébelpolituren oder dhnliches sind als Pflegemittel nicht geeignet, da sie Losemittel und Fette enthalten und haufig
einen Film bilden, der das Aussehen verandert.

Holz gewachst oder gedlt

Arbeitsplatten aus Massivholz sind mit speziellem Ol oder Wachs vom Hersteller behandelt. Trotz dieser Behandlung ist
der Schutz gegen Flecken (z.B. farbintensives Obst oder Gemiise) nicht vollstiandig.

Reinigen Sie die Arbeitsplatte mit einem milden Haushaltsreiniger und eventuell einer Handbirste und trocknen Sie die
Arbeitsplatte sorgféltig ab. Danach miissen Sie die Arbeitsplatte wieder mit dem vom Hersteller empfohlenen Pflegemit-
tel behandeln. Die Arbeitsplatte besteht aus einem Holzwerkstoff, der sich der Luftfeuchtigkeit im Raum anpasst.
Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Arbeitplatte, denn dadurch kann sich die Platte verziehen und die Oberflache
wird rau.

Kunststoffoberflachen (Fronten, Korpus und Arbeitplatte)

Es gibt unterschiedliche Kunststoffoberflichen, beachten Sie deshalb bitte die Produktinformation der Hersteller. Sie wer-
den in der Regel mit einem milden Haushaltsreiniger und einem weichen Tuch gereinigt und danach mit klarem Wasser
feucht abgewaschen und griindlich trockengerieben. Fiir besonders hartndckige Flecken kann der Haushaltsreiniger
unverdiinnt, oder auch ein Glasreiniger verwendet werden.

Vermeiden Sie Feuchtigkeit entlang aller Kanten und Fugen der Mdbel.

~Samtmatte” Oberflachen

Der Samteffekt der Kiichenmdbel-Oberflachen wird durch eine besondere Porositdt der Oberflachen erreicht. Dies macht
die Oberflachen gegen stark gefarbte Fliissigkeiten wie z.B. Johannisbeersaft, Tomatenketchup oder Rotwein aber auch
Fette empfindlich. Hier gilt ganz besonders, dass umgehend gereinigt werden muss. Ist der Fleck erst einmal einge-
trocknet kann er meist nicht mehr vollstandig entfernt werden. Mit aggressiveren Mitteln oder Scheuermittel wird die
Oberflache aufpoliert und es entsteht ein sichtbarer Glanzfleck.
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Pflegetipps

Hochglanzoberflachen

Es gibt unterschiedliche Materialien fir Hochglanzoberflachen, beachten Sie deshalb die Produktinformation der Her-
steller. Reinigen Sie Hochglanzoberflachen ausschlieBlich mit einem weichen, sauberen und feuchten Leder oder einem
weichen, sauberen Baumwolltuch. Kleinste Schmutzpartikel in den Tiichern verursachen Kratzer. In Ausnahmeféllen bei
hartndckigen Verschmutzungen kann auch ein milder nichtscheuernder Haushaltsreiniger verwendet werden. Danach
feucht abwischen und mit Leder trockenreiben.

Microfasertticher sind fiir die Reinigung von lackierten Hochglanzflachen nicht geeignet.

Beachten Sie auch die individuellen Pflegehinweise ihres Herstellers.

Natursteinarbeitsplatten

Verwendet werden unterschiedliche Materialien, beachten Sie deshalb unbedingt die individuelle Produktinformation und
Pﬂegganleitung der Hersteller.

Fett, Ol und andere handelsiblichen Fliissigkeiten sollten sofort entfernt werden, damit diese keine bleibenden Flecken
hinterlassen.

Mineralstoffarbeitsplatten

Verwendet werden unterschiedliche Materialien, beachten Sie deshalb unbedingt die individuelle Produktinformation und
Pflegeanleitung der Hersteller. Fett, Ol und andere handelsiiblichen Fliissigkeiten sollten sofort entfernt werden, damit
diese keine bleibenden Flecken hinterlassen.

Glasflachen

Klarglas kann mit mildem Reinigungsmittel mit Schwamm oder Lappen sowie haushaltstiblichen Glasreinigern gereinigt
werden. UnsachgemaBe Nutzung wie Scheuern, Kratzen und Schneiden auf Glas sollte vermieden werden. Zur Vermei-
dung von Kratzern beim Schneiden eine Schneideunterlage verwenden. Bei der Reinigung von satinierten Glasoberfla-
chen diirfen keine silikon- und siurehaltigen Reinigungsmittel verwendet werden. Bei satinierten Oberflichen hinterlas-
sen fetthaltige und 6lhaltige Substanzen Flecken mit leichter Schattenwirkung, die mit Glasreiniger jedoch zu entfernen
sind.

Glaskeramikkochfelder

Verschmutzungen, die nicht festgebrannt sind kdnnen mit einem nassen Tuch ohne zusatzliche Reinigungsmittel
beseitigt werden. Metallabrieb von Topfbdden, Kalk- und Wasserflecken werden mit einem Edelstahlreiniger oder einem
speziellen Glaskeramikreiniger entfernt.

Festgebrannte Verschmutzungen werden am besten in noch heiBem Zustand mit einem Rasierklingenschaber entfernt.
Bei Zucker oder zuckerhaltigen Zutaten missen die Verschmutzungen sofort entfernt werden.
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Pflegetipps

Kunststoffspiilen

Zur Reinigung von Kunststoffspiilen kdnnen Sie handelsiibliches Splilmittel oder nichtscheuernde Haushaltsreiniger
verwenden. Hartnackige Verschmutzungen werden mit Spiilmaschinenreiniger behandelt, Kalkflecken entfernen Sie am
besten mit Essig oder Entkalkungsmittel. Achtung: nur bei Kunststoffspiilen verwenden, bei anderen Kunststoffteilen
kénnen Schiden entstehen.

Edelstahl

Zur Pflege genligt ein handelstibliches Spiilmittel. Hartnéckige Verschmutzungen und Wasserflecken werden mit einem
ausgewiesenen Edelstahlpflegemittel entfernt. Flugrostflecken bei Edelstahl kdnnen mittels 10%-iger Zitronensdure oder
einem handelsiiblichen Metallpolish - Reiniger beseitigt. Sowohl flr polierte als auch fiir gebiirstete Edelstahloberflachen
bieten die Hersteller spezielle Reinigungs- und Pflegemittel an.

Emaille

Zur Pflege von Emaille-Oberflachen geniigt ein handelstibliches Spllmittel.

Aluminium

Aluminiumoberflachen reinigen Sie im Normalfall mit einem feuchten, weichen Tuch ohne weiteren Zusatz. Zur Vermei-
dung von Wasserflecken empfiehlt es sich die Aluminiumoberflache griindlich zu trocknen. Bei gréberen Verschmut-
zungen kdnnen Sie ein Geschirrspiilmittel, oder einen Glasreiniger oder Alupflegemittel verwenden.

Verwenden Sie keine alkalischen oder scheuernde Reinigungsmittel!

Dunstabzugshauben

Neben der tiblichen Reinigung des Gehduses muss der Fettfilter sofern er aus Metall ist, regelmaBig mit Spulmittellauge
oder im Geschirrspller gereinigt werden. Fettfilter aus Faservlies missen ersetzt werden. Bei Dunsthauben im Umluftbe-
trieb muss alle 3 - 6 Monate der Aktivkohlefilter getauscht werden.

Bitte beachten sie auch die Herstellerangaben!

Backofen

Der Backofeninnenraum ldsst sich am besten mit einem handelsiiblichen Spilmittel reinigen solange er noch warm ist
und die Verschmutzungen noch nicht eingebrannt sind. Fiir hartnackige Verschmutzungen verwenden Sie einen speziell
ausgewiesenen Backofenreiniger.

Bitte beachten sie auch die Herstellerangaben!

Kiihlschranke

Aus hygienischen Griinden sollten Sie alle 6 Monate Ihren Kiihlschrank ,generalreinigen” Dazu schalten Sie den Kihl-
schrank aus, lassen ihn abtauen und entnehmen alle Facher und Kérbe. Zur Reinigung empfiehlt sich ein mildes Reini-
gungsmittel mit einem weichen Tuch.

Bitte beachten sie auch die Herstellerangaben!
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Zusammenfassung

Wie Sie sehen ist Kiichenpflege kein Hexenwerk. Sie brauchen auch kein Arsenal von chemischen Keulen um Flecken
auf den Leib zu riicken. In den meisten Féllen hilft wie beschrieben ein handelsiblicher milder Haushaltsreiniger
und ein weiches Tuch oder Leder. In den Gebrauchsanleitungen der Mobel-, Gerdte- und Zubehorhersteller finden
Sie weitere spezielle Informationen zur individuellen Pflege Ihrer Kiiche.

Entscheidend ist wie bei allen Verschmutzungen die schnelle Beseitigung der Flecken, dann werden Sie sehr lange
Freude an lhrer neuen Einbauklche haben.

Bei dieser Gebraucherinformation der AMK und des BVDM handelt es sich um Empfehlungen zur Reinigung und
Pflege von Kiichenmdbeln. Sie basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis und entsprechen
dem aktuellen Stand der Technik. In Zweifelsfallen sollten Sie an einer unauffalligen Stelle priifen, ob das von
Ihnen verwendete Reinigungsmittel die Oberflache angreift. Wir erheben mit der Gebraucherinformation

keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, denn es kommen immer wieder neue Materialien auf den Markt, die hier
noch nicht berlicksichtigt werden konnten.

Bitte beachten Sie deshalb immer die Produktinformation sowie die Nutzungs- und Pflegehinweise der
Hersteller ihrer Kiicheneinrichtung!
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“ Ein kleines Materialkompendium

Massivholz bzw. Holzwerkstoffe

Massivholz bzw. Holzwerkstoffe sind lebendige Werkstoffe, die besonders auf Luftfeuchtigkeit reagieren.
Man sagt Holz ,arbeitet". Die Oberfldchenbehandlung kann diese materialspezifischen Eigenschaften zwar
verlangsamen, aber nicht vollstandig verhindern. Sorgen Sie dafir, dass die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Kiiche,
am Besten zwischen 40% und 65 % (relative Luftfeuchtigkeit) liegt.

Kurzzeitige Uber- oder Unterschreitungen im Bereich von 2-3 Tagen haben keine negativen Auswirkungen.
Ubrigens fihlen Sie sich bei dieser rel. Luftfeuchtigkeit auch am Wohlsten.

Quellen und Schwinden von Massivholz

Uberstand Riicksprung
durch Quellung v durch Schwindung

Abb.1: Abb. 2: Abb. 3:
normale Luftfeuchtigkeit hohe Luftfeuchtigkeit geringe Luftfeuchtigkeit

Als reines Naturprodukt unterliegt Holz bedingt durch die unterschiedlichen Wuchsregionen geringfiigigen
Schwankungen in Farbe und Struktur. Fiir Liebhaber von Massivholz ist das ein Qualitdtsmerkmal.
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“ Ein kleines Materialkompendium

Furnier

Furnier ist diinn geschnittenes ,Massivholz" mit einer Dicke von bis zu 8 mm. Durch Aufleimen auf Holzwerkstoffe
erreicht man eine dhnliche Optik wie bei Massivholz und reduziert gleichzeitig die Empfindlichkeit gegentiber Schwan-
kungen der Luftfeuchtigkeit.

Furnier
Leimfuge

Deckschicht der Spanplatte Furnierte Spanp|atte
Mittelschicht der Spanplatte

Holzwerkstoffe (Spanplatte, HDF und MDF)

Holzwerkstoffe ist der Sammelbeqriff fir Plattenmaterial, das aus Holzfaser, Holzspdnen oder Furnieren besteht. Die Span-
platte wird aus beleimten Holzspanen unter hohem Druck und Temperaturen von etwa 100°C hergestellt. Die Mittellage
besteht aus groben Spanen, die Decklage aus feinen Spanen. Dadurch entsteht ein ,Beplankungseffekt" der die Formstabili-
tat der Platte gewahrleistet. Spanplatten werden immer mit Furnieren oder Kunststoffen beidseitig beschichtet.

Die HDF-Platte (HDF = hochdichte Faserplatte) und die MDF-Platte (MDF = mitteldichte Faserplatte) wurden dhnlich wie
eine Spanplatte hergestellt. Im Unterschied zu Spanplatten werden feine Holzfasern verwendet, was auch ein hoheres
Gewicht zur Folge hat. HDF- und MDF-Platten haben eine nahezu geschlossenporige Oberflache und eignen sich besonders
fur Tragermaterial von 3D-verformten Folienfronten und farbig lackierten Fronten.

Kunststoffe

Kunststoffe werden hauptsachlich als Oberfldchen von Fronten und Korpussen verwendet. Man unterscheidet zwischen
duroplastischen und thermoplastischen Kunststoffen. Als duroplastischer Kunststoff wird Melaminharz verwendet. Mela-
minharz ist sehr vielféltig einsetzbar und kann mit Dekoren bedruckt werden oder unifarbig sein. Es ist besonders reini-
gungsfreundlich, da es eine glatte und geschlossene Oberfliche hat. Speziell fiir Arbeitsplatten werden Schichtstoffe auf
Melaminharzbasis eingesetzt, welche die besonderen Anforderungen an Arbeitsplatten erfillen.

Thermoplastischer Kunststoff wird als Oberflache fir Fronten eingesetzt. Der Vorteil liegt darin, dass auch Flachenprofile
nahtlos gestaltet werden kénnen.

Metalle (Edelstahl und Aluminium)

Metalle in der Kiiche sind entweder technisch bedingt oder dienen der optischen Aufwertung. Zum Einsatz kommen Sie
unter anderem bei Elektrogeraten, Spilen, Arbeitsplatten, Nischenauskleidungen, Griffen und Sockeln. Verwendet werden
hauptsachlich Edelstahl und Aluminium.
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“ Ein kleines Materialkompendium

Lacke

Es werden umweltvertragliche Lacksysteme verwendet. Diese schiitzen die Mobeloberflache. Sie werden als Klarlack oder
Farblack von matt bis hochgldnzend oder als Strukturlack verarbeitet. Metallische Tragerwerkstoffe (Beschlagteile) wer-
den auch pulverbeschichtet, wobei trockenes Lackpulver auf dem Trager ,eingebrannt” wird.

Ole und Wachse

Eine besondere Oberflache erreicht man bei Massivholz mit Olen und/oder Wachsen. Die natiirliche Holzstruktur wird
hervorgehoben, ohne dass eine Oberflachenschicht sichtbar ist. Nachteilig ist die Fleckenempfindlichkeit, weil keine
Schutzschicht vorhanden ist.

Glas

Der Einsatz von Glas in der Kiiche ist entweder technisch bedingt oder dient der optischen Aufwertung.

Naturstein und Mineralstoffplatten

Als Naturstein fiir Arbeitsplatten wird im Regelfall Granit verwendet. Granit ist ein Tiefengestein und zeichnet sich durch
eine hohe Harte aus. Die Qberflache hat von Natur aus feinste Fugen und kann Fliissigkeiten aufnehmen. Nach einer
Imprdgnierung mit Silikon oder dhnlichen wird die Flissigkeitsaufnahme verzogert, aber nicht verhindert.

Als Naturprodukt ist jeder Stein ein Einzelstiick, sodass sich einzelne Platten in Farbe und Struktur unterscheiden kénnen.
Mineralstoffplatten bestehen aus Natursteinpartikeln, die mit synthetischen Harzen gebunden sind. Die Eigenschaften
werden im Wesentlichen durch das verwendete Harz bestimmt.

n Impressum und rechtliche Hinweise

Es gibt noch weitere in der Kiiche verwendete Materialien, die hier nicht behandelt wurden.
Bitte beachten Sie deshalb immer die ,Produkt- und Pflegeinformation" des jeweiligen
Herstellers, damit lhre Kiiche bei der Benutzung und Pflege keinen Schaden nimmt!

Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Kiiche e.V. (AMK)
Harrlachweg 4, 68163 Mannheim, Germany
Telefon: +49 (0) 621 85 06 100, Telefax: +49 (0) 621 85 06 101, E-Mail: info@amk.de, www.amk.de

Bundesverband des Deutschen Mobel-, Kiichen- und Einrichtungsfachhandels (BVDM)
im Bundesverband Wohnen und Biiro e.V.

FrangenheimstraBe 6, 50931 K&In, Germany

Telefon: +49 (0) 221 94 08 350, Telefax: +49 (0) 221 94 08 390
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